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Performances déclarées / Fiche technique avec description précise des charactéristiques des materiaux; Annexe de la declaration des performances No. 8.642-1/31

Description précise des charactéristiques des materiaux
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EN 13043:2002/AC:2004 - Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés 
dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation
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Porosité intergranulaire, 
seche en compactée

No du produit:

Résistance au polissage (selon "Wehner 
Schulze")

Écoulement des Sables (ECS déclarée)

40

Granulométrie
No du
produit

Masse volumique en vrac, 
seché et compactée

Masse volumique en vrac, 
non compacté

Les caractéristiques et les propriétés suivantes ont été déterminées par notre FPC, mais hors de la surveillance des organismes externes et de la CE.

Limites générales des tamis indiqués ci-
dessous. Pourcentage en masse du 

passant +/- 20 %.
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Sur demande: composition selon les exigences du client, qui diffère des spécifications standard. Rapport de 
mélange sur le bon de livraison.

0,0510,05 1,13
TiO2K2ONa2OSiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO

Analyse par fluorescence X sable 0/2Dauer 1 h pH (sable 0/2)


