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Korngruppe/Korngröße
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Erklärte Leistung / Leistungsverzeichnis mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung; Anlage zur Leistungserklärung Nr. 8.717-1/1

EN 12620:2002+A1:2008 - Gesteinskörnungen für Beton

EN 13043:2002/AC:2004 - Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für 
Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
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Werk: Jülich

1/1 GKA

Quartäre Flussablagerung des Rurtals, Niederterrasse
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Reaktivität (Alkali Richtlinie 2013-10)
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Angaben zur CE-Kennzeichnung nach System 2+
Sortennummer

--- ---
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Korngruppe/Korngröße

Frostwiderstand

Magnesiumsulfat-Beständigkeit

Frost -Tausalz-Beständigkeit

Widerstand gegen Zertrümmerung

Widerstand gegen Verschleiß

Widerstand gegen Polieren

Widerstand gegen Oberflächenabrieb

Widerstand gegen Spike-Reifen

Schwinden infolge Austrocknung

Freisetzung von Radioaktivität

Freisetzung von Schwermetallen
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Fließkoeffizient (ECS angegeben ± 2) ------------E CSang.27

Tabelle 4

NPD

Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%
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Freisetzung von polyaromatischen 

Kohlewasserstoffen
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Mischungsverhältnis siehe Lieferschein.
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